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1. Zadani zkousky
Na zakladé objednavky a zakazky & 763 925 provedla zkuSebna fyzikalnich vlastnosti

material(l, konstrukci a budov - Zlin & 1007.1 pro objednatele STORO s.r.o., Nadrazni 864/1, 683 01
Rousinov, zkoudku soutinitele prostupu tepla rami dfevénych vchodovych dvefi EURO IV 78,
s izola&nim panelem podle CSN EN 12412-2.

2. Popis pfedmétu zkousky
Cilem zkousky je stanoveni soutinitele prostupu tepla U; zjisténého meéfenim podle

&SN EN 12412-2, odst. 5.3.1 ,Tepelné chovani oken, dvefi a okenic — Stanoveni soucinitele prostupu
tepla metodou teplé skiiné — Cast 2: Ramy — Celé ramy oken a dvefi*. Naméfena hodnota soucinitele
prostupu tepla Us se stanovi na zakladé nasledujiciho vztahu:

B U, A4A0, —AgAB ;Ag ,
f AAO, W/(m*K)

kde Un: je naméfeny soucinitel prostupu tepla izolacni vypiné a ramu, ve W/(m? K);

As plocha ramu; uvazuje se plocha ramu, ktera je vétsi ze dvou navrhovych
viditelnych ploch na obou stranach vzorku, v m?;

Aj zbyvaijici plocha izolagni vyping (Aq = A — Ag), v m’;

A, néavrhova méfici plocha, v m?;

AB, rozdil mezi teplotami okoli na kazdé stran& vzorku pfi zkousce, v K;

N tepelna propustnost izolacni vyping, ve W/i(m?K);

ABg; rozdil povrchovych teplot izolagni vyping, v K.

3. Popis zkouseného vyrobku - Vzorek &. 189/17

Trivrstva napojovana lamela CINK ze smrkového feziva, vyrobce: SLOVLEPEX
Ram a kfidlo |a.s.; povrchova Uprava - 1x zaklad Imralan G300, 1x vrchni nastfik Imralan S100;
lepeno lepidlem 1K D4 DIN:EN204 s tvrdidlem, vyrobce: WURTH

Kfidlova hlinikova okapnice: FP 8532 + koncovky ENDKAPPE FP 8532, okapnice
Dalsi profily | podtmelena neutralnim transparentnim silikonem ILLBRUCK FA101; okapova lista
P631, hlinikova prahova lista Eifel 62 T

Sendviovy izolagni panel o tloustce 35,5 mm a slozeni: 1,3 mm PVC - 32,9 mm
tepelna izolace — 1,3 mm PVC

Vnitini: Deventer SP103a, dutinové, vkladané, v rozich ohybané, nastizené;
stfedové: Deventer SP125, dutinové, vkladané, v rozich ohybané, nastfizene

Izolaéni vyplf

Té&snéni spary

Odvodnéni a
dekomprese |odvodnéni a dekomprese neprovedeno
funkéni spary

5x bodovy zamek MACO Z-TS, klika/stfelka + 2 vysuvné trny, 3x zavés na lici
Kovani SIMONSWERK BAKA PROTECT 3D 4030 FD, cylindricka viozka ISEO F6 40/60,
dodavatel: TOR Cheb s.r.o.

Po zkousce soudinitele prostupu tepla ramovych profili byl zhotoven zizolatni vypiné
zkugebni vzorek o rozméru 800 mm x 800 mm. Na tomto vzorku bylo provedeno méfeni tepeiného
odporu na deskovém pfistroji (P 80) Z 07 3010 podle ISO 8302. Naméfena prumérna hodnota
tepelného odporu vypiné ¢ini: R = 1,0307 mZ.K/MW pfi stfedni teploté ty = 10,46 °C.

Schéma a fezy zkusebniho vzorku — viz pfiloha €. 1.

Rozméry vzorku:  Ram: 970 x 2 050 mm
Kridlo: 885 x 1 995 mm
Vyplri: 665 x 1 745 mm

Stav vzorkii pfi pfejimce: Bez zjevnych vad a poskozeni.
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4. Pouzité predpisy a zkuSebni technika

4.1 Predpisy

— Zku$ebni norma CSN EN 12412-2

— Souvisejici norma CSN 73 0540

4.2 Pouzité pristroje — zafizeni

— Vertikalni komora Z 07 3008

— Deskovy pristroj P 80 Z 07 3010
" — Ocelovy staceci metr M 07 1104

— Sklonna vaha do 200 kg M 07 1020

— Digitalni tloustkomér M 07 1098

— Digitaini hloubkomeér M 07 1099

— Teplomér elektricky M 07 1034

— ELMER, typ MPE4 (elektromér) M 07 1132

5. Odchylky od zkusebnich metod a postupu

6. Popis pouzité nenormalizované metody

7. Vysledky méreni

Primérna teplota vzduchu v laboratofi pfi méfeni: 23,4°C
Primeérna relativni vihkost vzduchu v laboratofi pfi méfeni: 42 %r. V.

Tabulka naméfenych hodnot '

- Fyzikalni Vysledky méfeni

b Ll jednotka | Vzorek ¢. 189/17
Teplota vnitfniho vzduchu O °C 21,28
Teplota vné&jsiho vzduchu Bre °C -0,17
Tepelny tok méfici skiini @ W 41,227
Tepelny tok délici sténou Dy w 1,194
Tepelny tok okraji Pedge w 2,050
Tepelny tok zkuSebnim vzorkem @ W 17,927
Tepelny tok izolaéni vyplni @y W 20,056
Celkovy odpor pfi pfestupu tepla pfi méfeni R m*- KW 0,198
Souginitel prostupu tepla Us W/(m*K) 1,009
Doba méfeni v ustaleném stavu hod 8
Navrhova plocha zku$ebniho vzorku As m* 0,8281
Pomeérna plocha ramu (vnitini) Arl A % 40,7/41,0

Rychlost vzduchu na studené strané 1,8 m/s; smér proudéni nahoru podél vzorku.
Rychlost vzduchu na teplé strané 0,1 — 0,2 m/s; smér proudéni nahoru podél vzorku.
Plocha teplé skiing Ayg = 2,465 m®.

Tepelny odpor zkusebni délici stény v m? K /W:
R, =(d, /A, ) 4w =0,03179 +0,00012 @

kde  Agy je tepelna vodivost zkusebni délici stény ve W/(m-K);
i tloustka zkusebni délici stény, jejiz hodnota ¢ini 0,250 m,
Bme,sur stiedni teplota obou povrchl zkusebni délici stény ve °C.

Linearni ginitel prostupu tepla @eqge = 0,01582 W/(m-K), tloustka ramu w =78 mm.

Schéma zkusebniho zafizeni je na obr. 1.
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Obr. 1.: Schéma zkusebniho zafizeni

8. Vyhodnoceni
Pof. Nazev Technicky piedpis ; Cislo Vysledek zkousky
¢is. parametru Pozadavek Zkusabn( mstoda Vzorku | Shoda s pozadavkem

. (SN 73 0540, Cast 2;
Saiginie doporutena hodnota
1. | prostupu tepla Pe GSNEN 124122 | 189117 | 1,0  Shoda
Uy W/ (mz-K)] soutinitele prostupu tepla
¥ Ureo20 = 1,3 WI(m?K)

umentem

Hodnoceni shody vysledku zkoudky s poZadavkem je provedeno Vv souladu s dok
ILAC — G8:2009 ,Pokyny k uvadéni shody se specifikaci”.

Roz&ifena nejistota méreni soutinitele prostupu tepla uy = 3,0 %.

Petr Pokorny

Za zkousku odpovida:
Ing. Nizar Al-Hajjar

Protokol vypracoval:
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Priloha €. 1
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